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1. Выявление пороков отливки методами неразрушающего
контроля - обязательно.
2. Трещины в отливке не допускаются.
3. Предельные отклонения размеров отливки по III классу
точности ГОСТ 2009-55.
4. Неуказанные литейные радиусы скруглений 4...8мм.
5. Литейные уклоны по ГОСТ3212-80.
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